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本研究プロジェクトの目的と主要構成員

本研究プロジェクトの目的

A) キラル液晶を反応場として利用する不斉重合により、種々の共役ポリマーにキラリティやヘリシティの付与を行う。
B) 上記で得た種々のヘリカルポリマ を前駆体として 形態保持炭素化法により 様に配向したヘリカル炭素化物とヘリカルグラファイ

主要構成員

B) 上記で得た種々のヘリカルポリマーを前駆体として、形態保持炭素化法により一様に配向したヘリカル炭素化物とヘリカルグラファイ
トを調製し、その物性評価を行うことで、集積したらせん状導電体に基づく新機能の発現を目指す。

C) 熱や光刺激によって巻き方向が変化するキラル液晶系を構築し、ポリマーの高次構造やキラル光学特性の制御を試みる。
D) 光に応答して構造異性化が起こる部位を導入し、外部光刺激によって超分子構造や発光特性が動的に変化する共役ポリマーを実現する。
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